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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
M-20.01.00. 

Stal zbrojeniowa. 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zbrojenia niespręŜającego betonu konstrukcji w ramach przebudowy dwóch mostów w ciągu ul. 
Młynarskiej w Sochaczewie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu dla obiektów mostowych. 
W zakres tych robót wchodzą:  

− przygotowanie zbrojenia, 
− montaŜ zbrojenia. 

SST dotyczy wszystkich elementów betonowych i Ŝelbetowych. W zakresie kosztorysowym nie dotyczy elementów 
prefabrykowanych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub Ŝebrowane o średnicy do 40 mm. 

1.4.2. Zbrojenie niespręŜające - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej napręŜeń w sposób czynny. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami InŜyniera. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M -00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt.2. Stosowane materiały 
powinny mieć atest producenta zgodnie z pkt.2.1. SST D-M -00.00.00. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M -00.00.00 ”Wymagania ogólne”, pkt.2. Stosowane 
materiały powinny posiadać aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów zgodnie z pkt.2.1. SST D-M -00.00.00. 

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
Do konstrukcji Ŝelbetowych wg [5] stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniŜej: 

− Klasa A-I,   gatunek St3S-b; 
− Klasa A-II,  gatunek 18G2-b; 
− Klasa A-III,  gatunek 34GS; 
− Klasa A-IIIN  gatunek BSt500S (lub 20G2VY-b). 
− Klasa A-IIIN o podwyŜszonej ciągliwości (klasa C wg PN-H 93220:2006) gatunek B500SP 

 
UWAGA: Wszystkie elementy konstrukcyjne zbroić stalą B500SP chyba Ŝe zapisano inaczej w PT. 

2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali 
*Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-89/H-
84023/06 [1]. NajwaŜniejsze wymagania dla poszczególnych gatunków stali stosowanych w elementach mostu podano w 
odnoszących się do nich Specyfikacjach. 

2.1.3. Wady powierzchniowe 
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* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 
* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 
nieuzbrojonym okiem  
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, wypukłości, wgniecenia, 
zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  

− jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich  
− jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla 

prętów o większych średnicach. 

2.1.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i 
gatunków. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M -00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt.3. 

3.2. Sprzęt uŜywany do wykonania zbrojenia 

Sprzęt uŜywany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez InŜyniera. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M -00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt.4. 

4.2. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-M -00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt.5. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1. Czyszczenie prętów 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania pkt.2.1 naleŜy 
przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się, Ŝe zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej 
wbudowania. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami moŜna opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcz. Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą 
łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub teŜ przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą moŜna zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. 
MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez InŜyniera.  

5.2.2. Prostowanie prętów 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą 
kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 

5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu 
cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0cm. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się 
równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 
NaleŜy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłuŜenie zaleŜne od wielkości i ilości odgięć. 

5.2.4. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni do uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 2 wg PN - 91/S – 10042 [5] 



PP „Promost Consulting” w Rzeszowie przebudowa mostów w ciągu ul. Młynarskiej w Sochaczewie 
 

145 

 

Tablica 2 - Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 

 
 

 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę wynosi 10 d. Na zimno, na budowie 
moŜna wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. 
Średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie mniejsza niŜ: 

− 5d dla stali klasy A - 0 i A - I; 
− 10d dla stali klasy A - II; 
− 15d dla stali klasy A - III i A - III N. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego naleŜy stosować średnicę zagięcia równą, co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów 
montaŜowych powinna spełniać warunki podane dla haków. NaleŜy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na 
ich zewnętrzną stronę.  
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.3. MontaŜ zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 
Do zbrojenia betonu naleŜy stosować stal spawalną wg PN - 91/S – 10042 [5] i PN - 89/H - 84023/06 [1]. Wymaga się 
następujących klas stali: A - 0 (dla elementów drugorzędnych, niekonstrukcyjnych), A -I, A - II, A - III, A - III N, dla 
elementów nośnych. 
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Inne gatunki stali zbrojeniowej mogą być uŜywane do budowy mostów betonowych pod warunkiem dopuszczenia ich przez 
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej wg PN-91/S-10041 [6]. 
MoŜe to być stal: 

− klasy A-III gatunku RB-400W spełniająca wymagania Aprobaty Technicznej IBDiM Nr AT/2001-04-1133 [9]; 
− klasy A-IIIN gatunku RB-500W / Bst500S spełniająca wymagania Aprobaty Technicznej IBDiM IBDiM-AT/2001-

04-1115 [10] oraz norm PN-ISO 6935-2:1998 [7] , PN-ISO 6935-2/Ak:1998 [8]. 
− klasy A-IIIN  gatunku B500SP spełniająca wymagania Aprobaty Technicznej IBDiM AT/2006-03-2138 oraz norm 

PN-EN 10080:2005 (U), PN-H 93220:2006, PN-B 03264:2002, PN EN 1992-1-1:2005 (U) – Eurocode 2 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułoŜeniu zbrojenia w 
deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem des kowania nie moŜe ulec zmianie. Zbrojeniu prętami 
wiotkimi podlegają wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu. (Konstrukcje nieŜelbetowe muszą posiadać zbrojenie 
zabezpieczające przed pojawieniem się rys wg PN-91/S-10042 [5]. 
W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą, co najwyŜej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie moŜna wbudowywać stali 
zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej oraz stali, która była 
wystawiona na działanie słonej wody, stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed 
betonowaniem. 
MoŜliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niŜ przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku 
stali; zmiany te wymagają zgody pisemnej InŜyniera. 
Zaleca się zbroić beton prętami Ŝebrowanymi o średnicy nie większej niŜ 32 mm, choć dopuszczalna maksymalna średnica 
wynosi 40 mm. W elementach Ŝelbetowych maksymalny rozstaw zbrojenia nie moŜe być większy niŜ 35 cm. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego powinna wynosić, co 
najmniej: 

− 0.07 m dla zbrojenia głównego fundamentów masywnych; 
− 0.055 m dla strzemion fundamentów masywnych; 
− 0.05 m dla zbrojenia głównego lekkich podpór; 
− 0.04 m dla strzemion lekkich podpór; 
− 0.03 m dla zbrojenia głównego płyty i strzemion dźwigarów głównych. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 

5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 

W mostach drogowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
− czołowe, elektryczne, oporowe, 
− nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
− nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
− zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
− zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
− czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
− czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
− czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
− zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
− czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 

W płycie pomostowej 50% zbrojenia poprzecznego dolnego naleŜy spawać do łączników w celu zwiększenia stateczności pasa 
dźwigara w czasie betonowania płyty. 

5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz zbrojenia 
wykonanego z drutów w postaci pętlic. 

5.3.2.3. SkrzyŜowania prętów 

SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1 mm uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych 
naleŜy stosować drut o średnicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów 
naroŜnych ze strzemionami. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-M -00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt.6.  

6.2. Dopuszczalne tolerancje 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablicy nr 3. 
NiezaleŜnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące: 

− dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%; 
− róŜnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3 mm; 
− dopuszczalna róŜnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać + 25mm; 
− liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20 % w stosunku do 

wszystkich skrzyŜowań w siatce;  
− liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25 % ogólnej ich liczby na tym pręcie; 
− róŜnice w rozstawie między prętami głównymi nie powinny przekraczać + 0.5 cm; 
− róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2 cm. 

 
Tablica 3. Zakres tolerancji  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-M -00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt.7. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 

Jednostką obmiaru jest 1 kg. Do obliczenia naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia tj. 
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łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną odpowiednio przez ich cięŜar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się 
stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ 
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
projekcie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-M -00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt.8.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Badania wg pkt.6 naleŜy przeprowadzać w czasie odbiorów robót. Na podstawie wyników badań naleŜy sporządzić 
protokoły odbioru robót końcowych. JeŜeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne 
z wymaganiami. JeŜeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami 
norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M -00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt.9.  

9.2. Szczegółowe zasady dotyczące płatności 

Umowna cena jednostkowa uwzględnia: 
dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie spawane „na styk” lub „na zakład” oraz 
montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną a takŜe 
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich z terenu budowy. Cena 
obejmuje równieŜ wykonanie niezbędnych dróg dojazdowych i zabezpieczeń wraz z rozbiórką. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

[1]. PN-89/H-84023/06.  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
[2]. PN-82/H-93215.  Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyŜszonych temperaturach. 
[3]. PN- 80/H-04310.  Próba statyczna rozciągania metali. 
[4]. PN-78/H-04408.  Technologiczna próba zginania. 
[5]. PN-91/S-10042.  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. Wydawnictwa 

Normalizacyjne „ALFA”. Warszawa 1992. 
[6]. PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu spręŜonego. Wymagania i Badania. Wyd. Norm. Warszawa 

1992.10.2. 
[7]. PN-ISO 6935-2:1998.  Stal do zbrojenia betonu - Pręty Ŝebrowane 
[8]. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty Ŝebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 

10.2. Inne dokumenty 

[9]. Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1133. 
[10]. Aprobaty Technicznej IBDiM IBDiM-AT/2001-04-1115. 


